
Mit dem Werkstoff PVC sind 
dem Gestaltungsspielraum in 
der Fensterherstellung praktisch
keine Grenzen gesetzt. PVC-
Fensterprofile sind schwer ent-
flammbar, formstabil, lichtecht,
wetterresistent und langlebig.
Zudem erfüllt der Werkstoff 
PVC aufgrund seiner hohen 
Isolierwirkung sämtliche An-
forderungen des modernen 
Wärmeschutzes.

Wachsende Marktanteile 
für PVC

Der Markt für Fensterprofile 
wird derzeit von drei Werkstoffen
beherrscht: PVC, Holz und Alu-
minium, wobei auch Kombinatio-
nen dieser Stoffe möglich sind.
Auf welches Rahmenmaterial 
die Wahl fällt, hängt von ver-
schiedenen Einflussfaktoren ab,
wie beispielsweise dem Typ des
Gebäudes, den Bauvorschriften,
dem persönlichen Geschmack
des Bauherren und nicht zuletzt
vom Preis. Eine wichtige Rolle 
bei der Entscheidung spielt

mittlerweile auch der Grad der
Umweltbeeinträchtigung durch
Produktion, Gebrauch und Ent-
sorgung des Produktes.

Mit einem Marktanteil von 54 Pro-
zent ist PVC in Deutschland vor
Holz (26 Prozent) und Aluminium
(20 Prozent) der wichtigste Werk-
stoff für die Fensterproduktion.
Eine ähnliche Verteilung gilt für
viele europäische Länder, dar-
unter England, Frankreich und
Österreich. Während der letzten

zehn Jahre stieg der Gesamtanteil
an PVC-Fensterkonstruktionen in
Europa von 24 auf 38 Prozent an.
Andere Kunststoffe spielen ledig-
lich eine untergeordnete Rolle.
[Quelle: Bau-Zeitung 53 (1999) 5,
S 60ff]

Zurückzuführen ist diese Ent-
wicklung darauf, dass sich der
Werkstoff PVC in technischer,
wirtschaftlicher und ökologischer
Hinsicht anderen Werkstoffen
deutlich überlegen zeigt.

Für Alt- und Neubauten – Fensterprofile aus PVC
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Gerade im Altbaubereich
demonstrieren Fenster aus
dem Werkstoff PVC ihre
Formenvielfalt, wie hier im
Eisenacher Ärztehaus.



Haupteinsatzgebiete von PVC:
Altbausanierung und 

kommunaler Wohnungsbau

Mit einem Marktanteil im Wohn-
bau von 70 Prozent werden 
PVC-Fensterprofile in Deutsch-
land bevorzugt in der Altbau-
sanierung eingesetzt. Eine starke
Nachfrage besteht außerdem 
in den Bereichen Neubau und
kommunaler Wohnungsbau.
Beim Bau von Objekten in der
Größenordnung eines Einfamilien-
hauses nimmt der Traditionswerk-
stoff Holz die erste Position ein,
gefolgt von PVC. Fensterprofile

aus Aluminium finden vor allem 
in den Bereichen Industriebauten
und öffentliche Gebäude, ins-
besondere Hochhausbauten
Anwendung (54 Prozent).
[Quelle: Detail-Marketing-Dienste,
Essen 1999]

Fensterprofile:
Großabnehmer für PVC

Der PVC-Verbrauch im Bereich
Fensterkonstruktionen liegt in
Europa bei 451.000 Tonnen pro
Jahr (1998). Das entspricht – 
legt man eine durchschnittliche
Fensterfläche von 1,3 Quadrat-
metern zugrunde – rund 31 Milli-
onen produzierten Fenstern.
Allein auf die deutschen Fenster-
hersteller entfallen dabei rund 
88 Prozent des europäischen
PVC-Bedarfs. Knapp die Hälfte
der Produktion wird exportiert;
die in Deutschland entwickelten

Kunststofffenster haben sich
inzwischen weltweit am Markt
durchgesetzt. [Quelle: FAECF,
Verband der europäischen Fen-
ster- und Fassadenhersteller,
Frankfurt]

Hoher Gebrauchsnutzen und
eine lange Lebensdauer

Für die Entscheidung, Fenster 
mit PVC-Profilen einzusetzen,
spricht neben dem Kostenvorteil
gegenüber den Werkstoffen Holz
und Aluminium insbesondere ihre
weitestgehende Wartungsfreiheit.
Der hohe Gebrauchsnutzen der
Fenster wird bestimmt durch ihre
lange Lebensdauer sowie eine
hohe Beständigkeit gegen Witte-
rungseinflüsse, Reinigungsmittel
und Korrosion.

Abgesehen von einem gele-
gentlichen Nachstellen der Be-
schläge und einem eventuellen
Austausch der Dichtungen sind 
PVC-Fensterprofile pflege- und
wartungsfrei. Regelmäßige Er-
haltungsanstriche, die gerade 
bei größeren Immobilien hohe
Kosten verursachen, sind nicht

Querschnitt durch einen Fensterrahmen
aus Recycling-Profilen: Der Kern aus
Recyclingmaterial wird im Coextrusions-
verfahren mit Frisch-PVC ummantelt.
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erforderlich. Da PVC-Produkte
keine Feuchtigkeit aufnehmen,
sind Maßhaltigkeit und Formstabi-
lität über eine Lebensdauer von
mehr als 40 Jahren gewährleistet.
Begrenzt wird die Lebensdauer
von Fensterprofilen aus PVC in
erster Linie durch die Haltbarkeit
der Beschläge.

Rohstoffbasis zu 57 Prozent
aus Deutschland

Als einziger Massenkunststoff
basiert PVC nicht alleine auf
Erdöl, sondern zu mehr als der
Hälfte auf dem praktisch unbe-
grenzt zur Verfügung stehenden
Rohstoff Steinsalz. PVC schont
somit die begrenzte Ressource
Erdöl. Würde man in Deutschland
die 12 Millionen aus PVC gefertig-
ten Fenster durch Holz ersetzen,
müssten jedes Jahr 1,2 Millionen
Bäume zusätzlich geschlagen
werden.

Herstellung von 
PVC-Fenstern

Roh-PVC – vom Hersteller in 
Pulverform angeliefert – wird, 
um gewünschte Eigenschaften
wie Schlagzähigkeit, Temperatur-
und Witterungsbeständigkeit
sowie Färbung zu erzielen, mit
Zuschlagsstoffen versehen. Die
wichtigsten sind Schlagzähmo-
difier, Stabilisatoren, Pigmente
und Füllstoffe, insbesondere 
Kreide. Dabei werden Cadmium-
Stabilisatoren in Deutschland 
seit Jahren nicht mehr eingesetzt.
Heute werden Blei-Stabilisatoren
sowie mit zunehmender Tendenz
Calcium/Zink-Systeme zur Stabi-
lisierung verwendet.

Die aus diesen Rohstoffen zu-
sammengesetzte Pulvermischung
(Dryblend) wird bei etwa 190°C
zu einer geschmeidigen Masse
verarbeitet (plastifiziert) und durch
pressen (extrudieren) durch eine
entsprechend geformte Düse zu
einem Profilstrang geformt. Die
Fensterbau-Fachbetriebe bezie-
hen für die Produktion Profilab-
schnitte in Stücken von 6 Metern
Länge, die sie zunächst zuschnei-
den, mit Stahlverstärkungen ver-
sehen und anschließend mitein-
ander zu maßlich individuellen
Fensterkonstruktionen verschwei-
ßen. Mit der Montage der Be-
schläge sowie dem Einsetzen der
Isolierglasscheiben ist der Pro-
duktionsvorgang abgeschlossen.
Anschließend muss das fertige
Fenster nur noch eingebaut wer-
den. Profil-Verschnitte können 
an den Hersteller zurückgegeben
werden, der sie mahlt und zu-
sammen mit Neu-PVC wieder 
zu Profilen verarbeitet.

PVC-Ökobilanz:
Vorteile durch Recycling

In den vergangenen Jahren 
wurden zahlreiche Studien durch-
geführt, die sich mit der ökologi-
schen Bewertung unterschied-
licher Materialien zur Herstellung
von Fensterrahmen befassten.
So macht der Forschungsbericht
der Eidgenössischen Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt
EMPA von 1996 deutlich, dass

die Energieverluste während
der Nutzungsphase der jeweili-
gen Fenster eine weit größere
Rolle für die Ökologie spielen
als die produktionsbedingten
Belastungen 

Rahmenmaterialien mit einem
geschlossenen Recycling-
Kreislauf, wie er beim Werk-
stoff PVC der Fall ist, ökolo-
gisch günstig zu bewerten sind

keines der geprüften Mate-
rialien, in allen ökologisch 
relevanten Aspekten deutliche
Vor- oder Nachteile aufweist

Materialboykotte und Anwen-
dungsverbote sind laut EMPA
somit nicht sachlich zu begrün-
den.

Bezogen auf das Kunststofffenster
aus PVC ist festzustellen, dass
dieses aufgrund seiner guten
Wärme-Isolationseigenschaften,
des praktizierbaren Recycling-
Kreislaufes, der weitestgehenden
Wartungsfreiheit sowie seiner
Langlebigkeit auch unter ökologi-
scher Betrachtung eine Spitzen-
position einnimmt.

PVC bestens geeignet 
für die Wiederverwertung

Die Entsorgung von Holz- und
Kunststofffenstern auf Deponien
ist nach der derzeit gültigen TA-
Siedlungsabfall noch bis zum 
Jahr 2005 möglich. Nach diesem
Datum ist nur noch die Deponie-
rung von Abfallstoffen zulässig,
deren Glührückstand weniger als
5 Prozent der Ausgangsmasse
beträgt, ein Kriterium, das weder
Holz- noch Kunststofffenster 
erfüllen.

Für die Verwendung von Fen-
sterprofilen aus PVC stellt dies
jedoch keinen Nachteil dar, da
sich diese sehr gut zum werkstoff-
lichen Recycling eignen. Der
Lebenslauf von Kunststofffenstern
stellt von der Herstellung über 
die Nutzung und Rücknahme bis
zur Wiederverwertung bei der
Produktion neuer Profile einen
geschlossenen, umweltgerechten
Kreislauf dar. Holzfenster da-
gegen werden in der Müllver-
brennungsanlage energetisch 
verwertet, dabei ist das Verbren-
nen in Kleinanlagen ohne geeig-
nete Rauchgasreinigung nicht
zulässig.
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